


 

Esecuzione di indagini e analisi stratigrafiche distribuiti sui fronti esterni dell’edificio e nelle aule interne, tra i quali individuare e approfondire le 

emergenze più significative, andando ad individuare le tipologie di intonaco e la sequenza stratigrafica degli interventi manutentivi, a consentire la 

definizione delle sequenze degli strati di intonaci, la loro configurazione e la tipologia dei materiali costitutivi.. 

Le indagini stratigrafiche analizzano le superfici per individuare la successione cromatica e/o decorativa attraverso mirate e localizzate ispezioni in 

profondità, la consistenza e composizione materica dei materiali usati, i tipi di intonaci, la loro granulometria e il colore delle tinteggiature che si 

sono succedute nel tempo. 

 

Ogni stratigrafia è riprodotta fotograficamente. 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra sala mostre : parete 
 CAMPIONE 01 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 01 

1° livello : tinta acrilica gialla 

2° livello : tempera bianca 

3° livello : tinta a calce ocra gialla  

4° livello : stucco lucido decorato 

5° livello : intonaco decorato dell’originale struttura 

 

  2   1   3   4   4   5 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra sala mostre : soffitto 
 CAMPIONE 02 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 02 

1° livello : decorazione acrilica  su fondo beige 

2° livello : tempera bianca 

3° livello : fase decorativa dell’originale struttura 

  2 

  1 

  3 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra sala mostre :  

parete-cornicione 
 CAMPIONE 03 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 03 

1° livello : tinta acrilica grigio scuro 

2° livello : tempera grigia 

3° livello : tinta a calce grigio chiaro con possibili filetti 

  2   1   3 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra sala mostre:  

serramento ligneo 
 CAMPIONE 01 

NOTE : 

Descrizione campione: struttura in ferro 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 01 

1° livello : smalto grigio 

2° livello : smalto verde 

3° livello : vernice originale marrone  

4° livello : supporto ligneo di essenza larice 

  2 

  1 

  3 

  4 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra sala poliv. : parete 
 CAMPIONE 01 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 01 

1° livello : tinta acrilica beige 

2° livello : tempera bianca 

3° livello : tempera azzurra 

4° livello : tinta a calce ocra gialla  

5° livello : tinte a calce verdastra 

6° livello : intonaco in malta di calce su muro in mattoni 

  2   1   3   5   4 

  6 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra sala poliv. : cornicione 
 CAMPIONE 02 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 02 

1° livello : tinta acrilica grigio scuro 

2° livello : tempera grigia 

3° livello : tempera grigia chiara 

4° livello : tinta a calce grigio chiaro su intonaco a finitura fine 

  2   1   3 

  4 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra sala poliv. : soffittoe 
 CAMPIONE 03 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 03 

1° livello : tinta acrilica beige su tinte manutentive a tempera 

2° livello : fase decorativa su intonaco originale nei toni grigi chiari e scuri 

  2   1 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra ingresso: volta 
 CAMPIONE 01 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 01 

1° livello : tinta acrilica gialla 

2° livello : tempera bianca 

3° livello : tinta a calce grigio scuro 

  2   1   3 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra ingresso: parete 
 CAMPIONE 02 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 02 

1° livello : tinta acrilica gialla 

2° livello : tempera bianca 

3° livello : tempera grigia 

4° livello : tinte a calce verdastra 

5° livello : intonaco in malta di calce a finitura fine su muro in mattoni 

  2   1   3   4   5 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

piano terra ingresso:  

serramento in ferro 
 CAMPIONE 01 

NOTE : 

Descrizione campione: struttura in ferro 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 01 

1° livello : smalto grigio 

2° livello : vernice marrone 

3° livello : ferro a vista 

  2   1 

  3 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

facciata nord 
 CAMPIONE 01 

NOTE : 

Descrizione campione: stucco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 01 

1° livello : lisciatura a pennello in malta cementizia 

2° livello : tinte a calce ocra gialla 

3° livello : stucco in malta di calce tirata a dima di colore rosato 

  2   1   3 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

facciata nord 
 CAMPIONE 01 

NOTE : 

Descrizione campione: intonaco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 01 

          

         Intonaco originale in malta di calce con inerti colorati  

         lavorato a finta bugna  
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

facciata nord 
 CAMPIONE 02 

NOTE : 

Descrizione campione: stucco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 02 

1° livello : lisciatura a pennello in malta cementizia 

2° livello : stucco in malta di calce tirata a dima di colore rosato 

  2 

  1 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

facciata nord 
 CAMPIONE 03 

NOTE : 

Descrizione campione: stucco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 03 

1° livello : tinta a calce ocra gialla 

2° livello : stucco in malta di calce tirata a dima di colore rosato 

  2   1 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

facciata nord 
 CAMPIONE 04 

NOTE : 

Descrizione campione: stucco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 04 

1° livello : tinta a calce ocra gialla 

2° livello : stucco in malta di calce  

  2   1 
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INDAGINE STRATIGRAFICA 

LOCALITÀ : 

STRESA (VB) 

Scuola Primaria 

DATA CAMPIONAMENTO: 
Novembre 2018 

POSIZIONE CAMPIONE:  

facciata nord 
 CAMPIONE 05 

NOTE : 

Descrizione campione: stucco 

 

localizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE: 05 

1° livello : tinta a calce ocra gialla 

2° livello : stucco in malta di calce tirata a dima di colore rosato 

3° livello : stucco in malta di calce di supporto 

  2 

  1 

  3 



CONCLUSIONI 

Con riferimento all’incarico avuto atto all’esecuzione di indagini stratigrafiche di approfondimento  sull’immobile e alla redazione della relazione 

sono stati effettuati delle indagini per consentire la definizione delle sequenze degli strati di intonaci, la loro configurazione e la tipologia dei 

materiali costitutivi. Le verifiche stratigrafiche, le analisi degli intonaci e dei supporti, sono riprodotte su schede che prendono in esame in modo 

analitico situazioni diverse. 

I punti di indagine hanno evidenziato, come da schede allegate, le seguenti informazioni: 

Superfici interne 

Le superfici interne delle aule presentano principalmente le stesse caratteristiche, fasi di interventi manutentive che ricoprono le superfici originali 

decorate tra cui una fase decorativa di primo novecento in finto marmo a stucco lucido sulle pareti in parte a vista e in parte ricoperte da tinte 

manutentive. 

Superfici esterne 

Le superfici esterne presentano uno stato di degrado molto avanzato causato anche da interventi manutentivi non corretti, le indagini hanno 

permesso di individuare la tipologia delle originali finiture degli intonaci e degli stucchi. 

Gli intonaci originali in malte di calce e inerti selezionati a granulometria variabile con tonalità terrose nelle parte dei finti bugnati e le parti in 

stucco in malta di calce aerea e inerti fini di tonalità ocra rosata. Le superfici quindi non presentavano in origine tinte di finitura, ma si 

differenziavano dalla tonalità delle malte e per la granulometria degli inerti.  
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